
附件1
纱线产品质量监督抽查结果
本次抽查共抽取了新乡县、延津县、辉县市、红旗区、开发区、卫滨区6个（县、区）13家企业生产的21批次纱线产品。

本次抽查依据GB/T5296.4-2012《消费品使用说明第4部分：纺织品和服装使用说明》、GB/T398-2008《棉本色纱线》、FZ/T12001-2015《转杯纺棉本色纱线》、GB/T5324-2009 《精梳涤棉混纺本色纱线》、GB/T29258-2012 《精梳棉粘混纺本色纱线》、FZ/T12002-2006《精梳棉本色缝纫专用纱线》、FZ/T12003-2014《粘胶纤维本色纱线》、FZ/T12004-2015 《涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线》、FZ/T12005-2011《普梳涤与棉混纺本色纱线》、FZ/T12006-2011《精梳棉涤混纺本色纱线》、FZ/T12027-2012 《转杯纺粘胶纤维本色纱线》、FZ/T12018-2009《精梳棉本色紧密纺纱线》、FZ/T71005-2014 《针织用棉本色纱》、GB/T 10111-2008随机数的产生及其在产品质量抽查检验中的应用程序及《2018年纱线产品质量市监督抽查实施方案》，对单纱断裂强力变异系数、单纱断裂强度、百米重量变异系数（线密度变异系数）、百米重量偏差（线密度偏差率）、平均线密度 、纤维成分及含量、条干均匀度变异系数CV、十万米纱疵等项目进行了检验。

经抽样检验，21个批次全部符合标准要求。抽查结果见

附表1。                                          

